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Bu rapor Fixa Yapi Kimyasallari Sanayi ve Ticaret Limited Sirketinin 17.12.2014 tarihli
basvurusu ekindeki Polymera MS Fluid markali MS Polimer Esash Akigkan Likit
Membran (1.0 mm) &érneginin BS 6920 standardi kapsaminda suya gecebilecek
metalik Kirlilikler agisindan incelenerek igme suyu sistemlerinde kullanimina uygun
olup olmadidinin belirlenmesi istemi tGzerine hazirlanmistir.

INCELEME SONUCU

Polymera MS Fluid Uriininden BS 6920 Bélim-1, Md. 8, Tablo-1'deki elementlerin
suya gecebilecek miktarlarinin belirlenmesi icin Uretici firma tarafindan ayni standart
Bélum 2.1 esaslan uyarinca hazirlanip génderilen érnekler Bélim 2.6 uyarinca su ile
temas halinde birakilmistir. Plakalar ¢ikarildiktan sonra ¢ozelti disik sicaklikl etivde
konsantre edilip suya gecen element miktarlari atomik absorpsiyon spektrofotometresi
(AAS) ile olculmis ve dlciim duyarliigi iginde varligi saptanamayan elementler “yok”
kabul edilmistir. Paralel éictimlerin aritmetik ortalamali sonuglari asagdidaki tablodadir.

Yapilan Analiz Sinir | Sonug
Aluminyum (Al) Miktar, ug/L <200 Yok
Antimon (Sb) Miktari, pg/L <5 Yok
Arsenik(As) Miktari, pg/L =10 Yok
Baryum (Ba) Miktari, ug/L <1000 Yok
Kadmiyum (Cd) Miktari, pg/L <5 Yok
Krom (Cr) Miktari, pg/L <50 Yok

' Demir (Fe) Miktar, pg/L =200 Yok
Kursun (Pb) Miktari, pg/L =25 Yok
Manganez (Mn) Miktari, ug/L =50 Yok
Civa (Hg) Miktari, pg/L <1 Yok
Nikel (Ni) Miktari, pg/L <20 Yok
Selenyum (Se) Miktari, pg/L <10 Yok

Fixa Ltd. S$ti. arint Polymera MS Fluid triint yukaridaki element kirlilikleri agisindan

BS 6920 kapsaminda igme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.
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